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Historie

Kupfer hat die Kulturgeschichte maß-

geblich beein” usst. Die Bekanntschaft 

des Menschen mit diesem Metall reicht 

über 10.000 Jahre bis in die Steinzeit 

zurück. Es ist das erste Metall, das 

von den Menschen als Werkstoff und 

Schmuckwerkstoff verwendet wurde. 

Fast 5.000 Jahre blieb es das einzige 

genutzte Metall, erst um 4.000 v. Chr. 

kam Gold als weiteres Metall hinzu.

Das in der Natur gediegen, das heißt 

in metallischer Form vorkommende 

Kupfer wurde zunächst nur durch 

Hämmern geformt und gefestigt. 

Erst später gelang es, das Metall bis 

zum Schmelzpunkt zu erhitzen und in 

Stein formen zu gießen. Das Erschmel-

zen von Kupfer aus Erz gelang vermut-

lich erstmals um etwa 3.900 v. Chr. 

Sicherlich waren es die faszinierenden 

Farben vieler Kupferminerale … wie 

beispielsweise beim Malachit, Azu-

rit oder Cuprit … die die Menschen 

der Frühzeit dazu brachten, sich 

näher mit deren Eigenschaften zu be-

schäftigen.

Etwa 3.000 v. Chr. lernten die Men-

schen Silber und Blei zu verwenden 

und Kupfer und Zinn zu legieren. 

Zinnbronze wurde für viele Jahrhun-

derte zum bevorzugten Material und 

gab einer ganzen Kulturepoche, der 

Bronzezeit, den Namen. Beispiels-

weise waren die Rüstungen der Hel-

den Homers aus Bronze gefertigt. 

Heute ist Kupfer aus unserem tägli-

chen Leben nicht wegzudenken. Wir 

“ nden es, um nur einige Beispiele zu 

nennen, als Draht in elektrischen Lei-

tungen, als Rohr in der Wasser- und 

Heizungsinstallation oder als Blech 

für Dachdeckungen und Wandbeklei-

dungen. Das Metall hat die Entwick-

lung neuer Technologien maßgeblich 

mitgestaltet. Von Live-Übertragun-

gen via Internet über E-Mails rund um 

den Globus bis hin zur Energieversor-

gung … erst Kupfer ermöglicht einen 

hohen Standard.





Die Trennung erfolgt dann in einem 

Flotationsverfahren nach dem Schaum-

Schwimm-Prinzip. Dieses Verfahren 

beruht auf der unterschiedlichen 

Benetzbarkeit der verschiedenen Mi-

nerale, also deren Fähigkeit, sich mit 

einem geschlossenen Flüssigkeits“ lm 

zu überziehen.

Das pulverisierte Erz wird in Flotati-

onszellen mit Wasser aufgeschlämmt. 

Neben Schaumbildnern enthält diese 

Suspension geeignete Flotationshilfs-

mittel. Mit deren Hilfe kann die Be-

netzbarkeit der zu trennenden Stoffe 

gezielt beein” usst werden. 

Sul“ dische Minerale lassen sich leicht 

mit Wasser abweisenden, also hydro-

phoben Stoffen, wie unter anderem ali-

phatischen Kohlenwasserstoffen oder 

Ölen, benetzen. Die Bestandteile der 

Gangart wie Quarz und Silikate sind da-

gegen hydrophil und daher mit Wasser 

benetzbar. 

Durch das Einblasen von Luft in die 

Suspension am Boden der Flotations-

zelle bilden sich feine Luftbläschen. 

Die hydrophoben Erzteile können 

sich an die Luftblasen anlagern und 

an ihnen haftend an die Ober” äche 

schwimmen. Hier bilden sie eine 

dichte Schaumdecke, die abgetrennt, 

entwässert und getrocknet wird. 

Die Wasser benetzbaren Minerale ver-

bleiben in der wässrigen Phase.

Ein Flotationsverfahren besteht meis-

tens … abhängig von der Zusammen-

setzung des Roherzes … aus verschie-

denen Stufen, um möglichst reine 

Konzentrate und hohe Ausbeuten zu 

erzielen. Durch diesen Prozess erhält 

man Erzkonzentrate, deren Kupfer-

gehalt zwischen 20 und 40 Prozent 

liegt. Daneben enthält das Konzentrat 

Eisensul“ d sowie weitere Buntmetall-

sul“ de, unter anderem Nickel- und 

Bleisul“ d.

Flotationsprozess

Verhüttungsprozess

Um Rohkupfer aus sul“ dischen Erz-

konzentraten zu gewinnen, wendet 

man heute bevorzugt das Schwe-

beschmelzverfahren an. Dazu wird 

das Konzentrat zunächst mit Sand 

(Siliziumdioxid) versetzt, der das im 

Erzkonzentrat enthaltene Eisen als 

Eisensilikat (Schlacke) bindet. Das in 

einen Reaktionsschacht herabfallende, 

Œschwebende• Gemisch wird mit Hilfe 

von Sauerstoff bei Temperaturen über 

1.200 Grad Celsius zur Reaktion ge-

bracht. Durch die dabei frei werdende 

Energie entsteht eine Schmelze aus 

Kupfer- und Eisensul“ d, die als so ge-

nannter Kupferstein von der Schlacken-

phase abgetrennt wird. Im Kupferstein 

liegt die Kupferkonzentration bei etwa 

65 Prozent. 

Konverterbetrieb

Der schmelz” üssige Kupferstein wird 

in einen Konverter gegossen. Hier 

entsteht in der ersten Stufe durch 

Einblasen von Luft zunächst Eisen-

oxid, das mit dem zugeschlagenen 

Sand eine Schlacke bildet. Beim 

weiteren Verblasen zerlegt sich dann 

auch das Kupfersul“ d, sodass der 

Konverterinhalt schließlich aus ” üssi-

gem Rohkupfer und einer stark kup-

ferhaltigen Schlacke besteht. Dieses 

Rohkupfer ist mit Kupferanteilen von 

mehr als 98 Prozent schon recht rein. 

Wegen seiner Gaseinschlüsse wird 

es als Blasen- oder Blisterkupfer be-

zeichnet. Als Nebenbestandteile sind 

unterschiedliche Mengen an Nickel, 

Blei, Arsen, Antimon, Selen, Tellur und 

Edelmetallen enthalten.

Das beim Verhüttungsprozess entste-

hende Schwefeldioxid wird als Abgas 

abgeleitet. Nach Entstaubung und 

mehrstu“ ger Nassreinigung gelangt 

das Schwefeldioxid in eine Kontaktan-

lage und wird dort zu Schwefelsäure 

hoher Reinheit und Qualität umge-

setzt. Die bei der Abgasreinigung 

abgeschiedenen Stäube werden zur 

Gewinnung der darin enthaltenen Me-

talle weiterverarbeitet. Auf Grund der 

extremen Beständigkeit gegenüber 

Witterungsein” üssen und einer ausge-

zeichneten Umweltverträglichkeit wird 

die Eisensilikatschlacke als Baumateri-

al geschätzt. Sie dient beispielsweise 

als Deckwerk für Uferbefestigungen 

an Flussläufen und Küsten. 

Reaktionsschritte: 

Schwebeschmelzofen

4 CuFeS2 + 5 O2 + SiO2 

 2 Cu2S + 2 FeS + Fe2SiO4 + 4 SO2 

Konverter

2 FeS + 3 O2  2 FeO + 2 SO2

2 FeO + SiO2  Fe2SiO4

2 Cu2S + 3 O2  2 Cu2O + 2 SO2

2 Cu2O + Cu2S  6 Cu + SO2



Gewinnung von Raf“ nade-

kupfer durch Feuerraf“ nation

Um die verbliebenen Verunreinigungen 

zu entfernen, muss das Rohkupfer 

weitere Aufbereitungsschritte durch-

laufen.

Zunächst erfolgt in einem Anodenofen 

eine Feuerraf“ nation, um weitere un-

erwünschte Bestandteile abzutrennen 

und den Sauerstoffgehalt des Blister-

kupfers herabzusetzen. Bei diesem 

Prozess, der als ŒPolen• bezeichnet 

wird, werden Erdgas oder andere 

Reduktionsmittel in das ” üssige Metall 

eingeblasen. Früher erfolgte die Re-

duktion durch das Einbringen frischer 

Birken- oder Buchenstämme in die Me-

tallschmelze. Das Kupfer weist nach 

dieser Behandlung eine Reinheit von 

etwa 99,5 Prozent auf und wird jetzt 

zu Anoden vergossen. Dies sind Kup-

ferplatten mit einer Größe von circa 

1 Meter mal 1 Meter und einem Ge-

wicht von etwa 400 Kilogramm. 

Elektrolytische Raf“ nation

Bereits sehr geringe Verunreinigungen 

setzen die elektrische Leitfähigkeit 

von Kupfer stark herab. Um den hohen 

Anforderungen der Elektrotechnik und 

Elektronik gerecht zu werden, wird das 

Kupfer deshalb noch einer elektrolyti-

schen Raf“ nation unterzogen. 

Raf“ nationselektrolyse

Zur Elektrolyse werden die Anoden-

platten in Elektrolysezellen eingehängt. 

Als Elektrolytlösung dient eine schwefel-

saure Kupfersulfatlösung. Edelstahlble-

che werden als Kathode geschaltet. Auf 

ihnen scheidet sich unter dem Ein” uss 

des elektrischen Stroms das an der 

Anode in Lösung gehende Kupfer ab. 

Gearbeitet wird mit Stromdichten von 

über 300 Ampère pro Quadratmeter 

bei Temperaturen um 60 Grad Celsius. 

Das Kathodenkupfer zeichnet sich 

durch einen sehr hohen Reinheitsgrad 

von 99,99 Prozent aus. 

Von den Verunreinigungen des Ano-

denkupfers werden die unedleren Ele-

mente anodisch gelöst. Dazu gehören 

beispielsweise Arsen und Nickel. Sie 

reichern sich in der Elektrolytlösung 

an. Nachdem der Elektrolyt aufgear-

beitet ist und daraus Arsentrioxid und 

Nickelsulfat gewonnen worden sind, 

wird die Lösung erneut im Produkti-

onsprozess eingesetzt.

   

Edle und unlösliche Bestandteile 

der Anode wie Gold, Silber, Platin 

und Palladium sowie Blei, Antimon, 

Bismut, Selen und Tellur setzen sich 

auf dem Boden der Elektrolyse als 

Anodenschlamm ab. Dieser Schlamm 

wird mit Hilfe von aufwändigen Raf“ -

nationsverfahren aufgearbeitet. Mit 

dem letzten Verfahrensschritt erhält 

man in der Gold- und Silberelektrolyse 

reinste Edelmetalle.

Die Au” ösung einer Anode im Elektro-

lyseverfahren dauert 21 Tage und 

verläuft in 3 Schritten. Sobald jeweils 

120 Kilo gramm Kupfer an den Ka-

thoden abgeschieden sind, werden 

die Bleche durch neue ersetzt. Die 

Reste der Kupferanoden gelangen 

in den Prozess zurück und werden 

zu neuen Anoden eingeschmolzen. 

Kupferkathoden

Element Anode  Kathode 
 (g/t) (g/t)
Silber (Ag) 800  10
Selen (Se) 350 < 0,5
Tellur (Te) 70 < 0,5
Arsen (As) 1.000 ≤ 1
Antimon (Sb) 300 ≤ 1
Bismut (Bi) 80 < 0,2
Blei (Pb) 1.000 < 0,5
Nickel (Ni) 1.500 < 2

Raf“ nationswirkung einer

modernen Kupferelektrolyse

Hydrometallurgische 

Verarbeitung

Die Aufbereitung oxidischer sowie ge-

mischt sulfi disch-oxidischer Kupfererze er-

folgt vorzugsweise auf nasschemischem 

(hydrometallurgischem) Weg, denn diese 

lassen sich durch die gängigen Flotations-

verfahren nur unzureichend anreichern. 

Deshalb werden die Erze mit Schwefel-

säure ausgelaugt. Anschließend wird das 

Kupfer elektrolytisch aus dem sauren 

Extrakt gewonnen. 



Das hochreine Kathodenkupfer wird 

eingeschmolzen und anschließend zu 

Walzplatten, Rund- oder Vierkantbar-

ren vergossen oder zu Gießwalzdraht 

weiterverarbeitet.

Fertigung der Münzrohlinge

Während in historischer Zeit häu“ g 

Gold- und Silbermünzen als Zahlungs-

mittel dienten, ist heute Kupfer das 

Metall der Wahl bei der Herstellung 

der Euromünzen. An die Geldstücke 

werden besonders hohe Anforderun-

gen hinsichtlich Korrosionsbeständig-

keit, Automatentauglichkeit und Fäl-

schungssicherheit gestellt. Deshalb 

wird das Kupfer nicht in reiner Form 

eingesetzt, sondern mit weiteren Me-

tallen legiert. 

Eine Sonderrolle nehmen die drei 

Münzen mit den Nominalwerten 

1, 2 und 5 Cent ein. Sie besitzen ei-

nen Kern aus Stahl. Die Münzrohlinge 

werden zunächst aus Stahlblechen 

herausgestanzt und anschließend auf 

galvanischem Wege mit einer feinen 

Kupferschicht elektrochemisch über-

zogen. Mit diesem Verfahren lassen 

sich weitaus dünnere Kupferau” agen  

erzielen, als durch die herkömmlichen 

Plattierverfahren, mit denen man 

die Pfennig- und 2-Pfennigstücke zu 

Zeiten der D-Mark hergestellt hat. 

Damals wurde ein Eisenblech beid-

seitig mit dünnen Kupferblechen unter 

hohem Druck plattiert, d. h. untrenn-

bar verbunden. Im Anschluss wurden 

aus diesen dreischichtigen Blechen 

die Münzrohlinge gestanzt. Sieht 

man sich den Rand eines ŒGlückspfen-

nigs• einmal etwas genauer an, kann 

man den Eisenkern noch erkennen.

Die drei mittleren Werte zu 10, 20 

und 50 Cent werden aus einer spezi-

ellen Legierung mit der Bezeichnung 

ŒNordisches Gold• gefertigt. Entspre-

chend der Bezeichnung CuAl5Zn5Sn1 

setzt sie sich aus 89 Prozent Kupfer, 

5 Prozent Aluminium, 5 Prozent Zink 

sowie 1 Prozent Zinn zusammen. 

Die einzelnen Legierungsbestandteile 

müssen genauestens aufeinander 

abgestimmt sein. Bei geringsten Ab-

weichungen von der Rezeptur würden 

die späteren Münzen von Automaten, 

in die wir unser Kleingeld werfen, als 

Falschgeld entlarvt.

Die beiden Geldstücke mit dem höchs-

ten Wert zu 1 und 2 Euro sind aus 

verschiedenen Materialien zusammen-

gesetzt. Wegen der unterschiedlichen 

Farbe von Kern und Ring bezeichnet 

man sie als Bicolor-Münzen. 

Das Innere der 1-Euro-Münze wird aus 

dem dreischichtigen Werkstoff Magni-

mat hergestellt. Bei den beiden äuße-

ren Schichten handelt es sich um eine 

Legierung aus 75 Prozent Kupfer und 

25 Prozent Nickel (CuNi25). Der Kern 

besteht aus reinem Nickel. Magnimat 

wurde erstmals 1969 zur Produktion 

des 2-DM-Stückes eingesetzt und 

seit dem Jahr 1975 dann auch für das 

5-DM-Stück. Zur Herstellung des 

gelben Ringes der 1-Euro-Münze 

verwendet man eine Nickel-Messing-

Legierung der Zusammensetzung 

CuZn20Ni5. 

Auch das Innere der 2-Euro-Münze 

hat einen dreischichtigen Aufbau: Hier 

ist der Nickelkern mit Nickel-Messing 

(CuZn20Ni5) plattiert und erhält auf 

diese Weise die gelb-goldene Far-

be. Zur Fertigung des Ringes dient 

Kupfer-Nickel (CuNi25). 

Pyrometallurgische Gewinnung von Kupfer aus Kupferkies

Münzrohlinge 

Kupferbarren



Um die für die Münzherstellung benö-

tigten Bleche herzustellen, werden die 

jeweiligen Metalle eingeschmolzen. 

Die Münzlegierungen werden dann 

zunächst in Blöcke gegossen und 

anschließend mehrfach gewalzt und 

zwischengeglüht, bis die gewünschte 

Blechstärke erreicht ist. 

Die nächste Station ist das Stanzen 

der Münzrohlinge, die als Ronden 

bezeichnet werden. Der von dem Me-

tallband übrig gebliebene Gitterschrott 

wird gehäckselt und wieder dem 

Schmelzbetrieb zugeführt. Noch warm 

vom gewaltigen Druck beim Stanz-

prozess gelangen die Ronden jetzt 

in eine Rändelmaschine, die die 

scharfen Ränder glättet und poliert. 

Gleichzeitig erhalten die Ronden 

hier die typische gestauchte Form. 

Jetzt lässt sich bereits erkennen, 

dass man ein Geldstück vor sich hat 

… nur bislang noch ohne Aufdruck.

Um die künftigen Euro-Münzen auto-

matentauglich zu machen, müssen 

die Ronden mit genau de“ nierten 

Eigenschaften, wie elektrischer Leit-

fähigkeit und magnetischem Moment, 

ausgestattet werden. Dazu werden die 

einzelnen Münzplättchen in einem Ofen 

geglüht. Bei dieser Wärmebehandlung 

verlieren die Rohlinge allerdings ihren 

Glanz. Deshalb schließt sich eine Nach-

behandlung mit Waschen und Polieren 

an.

Jeder einzelne Münzrohling wird ab-

schließend einer umfassenden Quali-

tätskontrolle unterzogen. Nach Über-

prüfung aller geforderten Eigenschaf-

ten werden die Münzronden an die 

staatlichen Prägeanstalten der Län-

der verschickt.

Recycling

Recycling ist der Schlüsselbegriff für 

die umweltbewusste Herstellung und 

Wiederverwertung von Grundstoffen. 

Kupfer erfüllt die Anforderungen im 

Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 

ideal. Der Grund hierfür ist die pro-

blemlose Umschmelzbarkeit. Darü-

ber hinaus ist durch die Möglichkeit 

der elektrolytischen Raf“ nation ein 

Abtrennen der edlen und unedlen 

Verunreinigungen von Kupfer möglich. 

Deshalb kann Kupfer aus Altmateriali-

en ohne Einbuße an Qualität zurück-

gewonnen werden. 

Mit der Euro-Bargeldeinführung wur-

den bundesweit rund 120.000 Tonnen 

Münzen außer Kurs gesetzt. Ein gro-

ßer Teil der darin enthaltenen mehr 

als 50.000 Tonnen Kupfer ist bereits 

recycelt worden und in den Stoffkreis-

lauf zurückge” ossen.

Für die freundliche Unterstützung 

bedanken wir uns bei:

Deutsches Kupferinstitut, Düsseldorf 

(www.kupferinstitut.de)

EuroCoin AG, Schwerte 

(www.eurocoin-ag.com)

Norddeutsche Af“ nerie AG, Hamburg 

(www.na-ag.com)

VERBAND DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE E.V.

Landesverband Nord
Projekt ŒChemie und Schule•

Postfach 810152 · 30501 Hannover
Güntherstraße 1 · 30519 Hannover

www.vci-nord.de

Weiterführende Informationen

Haben Sie weitere Fragen, schreiben
Sie oder rufen Sie uns einfach an.

Ihr Ansprechpartner:
Gunnar Mitschke
Telefon 0511/98490-24
Telefax 0511/833574
e-Mail mitschke@lv-nord.vci.de

Münzmetallrollen vor der Stanze 


