
Kupfer
Schaum
Gangart

Gangart

Luft

Wasser, Schaumbildner,
Öl und Erz

mineralhaltiger
Schaum

Flotationsprozess
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Elektrolyt

Anode Kathode

Anodenschlamm

zur Weiterverarbeitung

von Anoden-Gießmaschine

Cu2+

Raffinationselektrolyse

Vom Malachit zum Euro
Ausgabe 1/04

Unterricht interessant
und praxisnah



Schwebeschmelzofen

Gangart

Schlacke und Abgase
Fe2SiO4, SO2

Schlacke und Abgase
Fe2SiO4, SO2

Edelmetalle

Konverter

Kupferkies (CuFeS2)
+Gangart (Kupfergehalt 2%)

Kupferkonzentrat 20– 40 %

Kupferstein (Cu2S, FeS) 65%

Sauerstoff
Sand

Flotation

Raffinationsschmelze
Elektrolyse

Sauerstoff
Sand

Rohkupfer > 98%

Reinkupfer 99,99%

Pyrometallurgische Gewinnung von Kupfer aus Kupferkies
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